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WUSSTEN SIE
EIGENTLICH,...

... dass das in Ihrem Projekt ausgeschriebene
Objektmobiliar gar nicht die Brandschutzklasse B1
(schwer entflammbar) erfullen kann, selbst wenn

es das wollte?

Fur Sie als Architekt oder Projektverantwortlicher eines Bauprojekts
stehtbeiderPlanungunteranderemdie Sicherheitvon Menschenleben
im Fokus. Dies gilt fur uns, als verantwortungsbewussten Hersteller
von Objektmobeln ganz genauso. Und exakt deshalb kénnen und
wollen wir beim Thema Brandschutz keine Kompromisse eingehen.

Auf den ersten Blick folgerichtig, verlangen Sie in lhrer Ausschreibung
den B1-Nachweis der Schwerentflammbarkeit nach der deutschen
Norm DIN 4102 fur samtliche Positionen lhres Leistungsverzeichnisses
- egal ob Baustoff, wie Dachziegel oder Wandverkleidung oder loses
Inventar, wie Stuhl und Tisch.

Die deutschen Normen DIN 4102 B1 und B2 sowie die EN 13501 prtifen
und klassifizieren das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,
die fest mit einem Baukdrper verbunden sind. Unsere hochwertigen
Objektmobel sind jedoch zum einen in den meisten Fallen nicht fest
mit einem Baukorper verbunden und bestehen zum anderen aus
zahlreichen, unterschiedlichen Einzelkomponenten.

Die Prufung nach DIN 4102 bietet Ihnen daher keinen Aufschluss tber
das Brandverhalten des gesamten Mdbels.

Wahrend eine B1-Anforderung fur Vorhange sinnvoll sein kann, da
diese fest am Baukdrper verbaut sind und in der Regel sehr nah an
Decke und Wande reichen, sieht es in puncto Objektmobiliar anders
aus. Im Gegensatz zu Vorhangen sind Sitzgelegenheiten im Objekt
weiter von der Decke entfernt. Denn sie stehen in der Regel im Raum
verteilt und haben Bodenkontakt.



Welchen Ansprichen sollten die fur |hr Projekt ausgewahlten Mdbel
also tatsachlich gerecht werden? Welche Zertifizierung ist fur Sie im
Hinblick auf die Moblierung relevant?

In der Deutschen Musterbauordnung (MBO) wird in 8§14 zum
Brandschutz folgende Definition formuliert: ,,Bauliche Anlagen
sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu
halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Léscharbeiten méglich sind.”

Brandschutz-Malinahmen mussen im Rahmen der Gebaudeplanung
in vier Bereichen ergriffen werden:

- Baulicher Brandschutz

- Abwehrender Brandschutz

- Anlagentechnischer Brandschutz

- Organisatorischer Brandschutz

Folgende Zielsetzungen aus dem baulichen und organisatorischen
Brandschutz lassen sich ebenfalls auf loses Mobiliar Ubertragen:
#(--.) um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und
die Rettung von Menschen und Tieren zu erméglichen.”

»In Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle werden ggf.
eine Brandschutzordnung und Flucht- und Rettungspldne erstelit,
die dem reibungslosen Ablauf der Alarmierung und Evakuierung
dienen.”

SomitistdiewichtigsteBrandschutzmalRnahmeerfullt, wennlhreMobel
so im Raum positioniert werden, dass sie kein Hindernis im Panikfall
darstellen und Besucher*innen sich rasch aus dem Gefahrenbereich
bewegen koénnen. In der Versammlungsstattenverordnung lhres
Bundeslandes finden sich die geltenden Richtlinien fur die Gestaltung
von Fluchtwegen in geschlossenen Raumen fUr Veranstaltungen mit
mehr als 200 Platzen.

Gerne unterstutzen wir Sie bei der Erstellung von Bestuhlungsplanen.
Zudem lasst sich die Sicherheit durch den Einsatz von paniksicheren
Reihenverbindungen erhoéhen, da die Mobel auch bei einer
eintretenden Panik verbunden bleiben und somit nicht zu Stolperfallen
werden.
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BRANDSCHUTZ

NORMEN.
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EN 13501: Klassifizierung des
Brandverhaltens von

Bauprodukten/Bauteilen

EN 1021 - 1/2: Bewertung der
Entziindbarkeit von

Polster-Verbund-L6sungen

Unterscheidet zwischen:

A1 und A2 = nicht brennbar

B bis C = schwer entflammbar

D bis E = normal und leicht entflammbar
F = leicht entflammbar

Das Rauchverhalten wird gepruft und klassifiziert nach:
s1 = wenig bis kein Rauch

s2 = mittleres Rauchaufkommen

s3 = starkes Rauchaufkommen

Und letztlich wird auch das Tropfverhalten bewertet:

dO = kein brennendes Abtropfen

d1 = brennendes Abtropfen, der Tropfen erlisch sogleich

d2 = brennendes Abtropfen, der Tropfen brennt am
Boden nach

Beispiel Kennzeichnung: B - s1, dO (gilt europaweit und
wird auch in den hier genannten Landern neben den
historischen landereigenen Priufnormen anerkannt).

EN 1021 - 1 (Zigarettentest) Polsterverbund und
Matratzen = leicht entflammbar

EN 1021 - 2 (Brennertest) Polsterverbund und
Matratzen = normal entflammbar



DIN 4102: Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen, die fest mit

einem Baukoérper verbunden sind

DIN 66084: Klassifizierung des
Brennverhaltens von textilen

Polsterverbunden

SN 198898: Klassifizierung des
Brennverhaltens von Baustoffen,

Bauprodukten und Textilien

ONORM B 3825: Untersuchung des
Brandverhaltens von Bezugsstoffen im

Polsterverbund

ONORM A 3800-1: Priifung des Brand-,
Qualm-, und Tropfverhaltens von

Materialien der Innenraumausstattung

(osdon

- A1 und A2 (Brandschachtprufung) = nicht brennbar
- B1 (Brandschachtprifung) = schwer entflammbar
- B2 (Brennertest) = normal entflammbar
Bestehen ist Voraussetzung fur die Brandschacht-
prufung (pruft Tropfverhalten)
- B3 (Brennertest) = leicht entflammbar

Pa = Prufung nach DIN 54341 (Papierkissentest)
Polsterverbund und Matratzen = schwer entflammbar
Pb = Prifung nach EN 1021 - 2 (Brennertest)
Polsterverbund und Matratzen = normal entflammbar
Pc = Prufung nach EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
Polsterverbund und Matratzen = leicht entflammbar

Das Prufergebnis wird mit der Brandkennzahl
(BKZ) angegeben:

zweite flr das Rauchverhalten

.1 = hohes Rauchaufkommen
.2 = mittleres Rauchaufkommen
.3 = geringes Rauchaufkommen
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Eingestuft wird in:

- schwer entflammbar
- normal entflammbar
- leicht entflammbar

Das Brandverhalten wird mit A oder B
gekennzeichnet:

™N
Die erste Zahl steht fUr das Brandverhalten, die §
3 = leicht entflammbar, 4 = normal entflammbar, I
5 = schwer entflammbar und 6 = nicht brennbar g
o
Beispielbezeichnung BKZ 5.2 und BKZ 5.3
I
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A nicht brennbar, B1 schwer-, B2 normal- und B3 I

leicht brennbar.

Das Qualmverhalten wird mit Q gekennzeichnet:
Q1 schwach-, Q2 normal- und Q3 stark qualmend.
Das Tropfverhalten wird mit TR gekennzeichnet:
TR1 nicht tropfend, TR2 tropfend und TR3 ztindend
tropfend.

Beispiel einer solchen Klassifizierung B1, Q1, TR1



A

UNSERE PRODUKTE

DAS BRAND
VERHALTEN
UNSERER

PRODUKTE.

Wie bereits eingangs festgestellt, existiert nach heu-
tigem Stand keine Prifung, nach der ein gesamtes
Mobelstiick verbindlich zertifiziert werden kénnte.

Selbstverstandlich nimmt das Thema Brandschutz be-
reits im Rahmen der Konstruktion unserer Produkte
eine essentielle Rolle ein. Die Wahl der Materialien ist
dabei genauso entscheidend wie Radien oder eine
gezielte Reduktion mdglicher Angriffsflachen sowie
die Vermeidung von Uberspringenden Flammen von
Produkt zu Produkt.

Gestelle
Um bei einer Ausbreitung von Feuer
Uber den FuBboden einen besseren
Schutz bieten zu konnen, besteht der
Grol3teil unserer Tisch- und Stuhlgestelle
aus Stahl



Sitzschalen und Tischplatten

Unsere Multiplexschalen bestehen zwar aus Holz,
durchihren Schichtaufbau weisen sie jedoch aufgrund
der geringen Mal3e dennoch einen erwahnenswerten
Brandschutz auf. Sie kennen diesen Effekt von
Blchern, die nur schwer zu verbrennen sind. Bei
unseren Schalenkonturen halten wir Mindestradien
ein und brechen die Kanten weich. Dies ist der
klassische, konstruktive Brandschutz, wie er bereits
seit Urzeiten bei Holzhausern betrieben wird. Denn
scharfe Kanten beginnen schneller zu brennen. Exakt
dasselbe Prinzip der Kantenbearbeitung wird auch
bei unseren Tischplatten angewandt.

AuRerdem bietet der von uns eingesetzte Lack wei-
teren Schutz, da er die Holzoberflache schliel3t und
damit eine mogliche Angriffsflache fur Flammen wei-
ter verringert. Zusatzlich kénnen Tischplatten sowie
manche Multiplexschalen durch eine HPL-Beschich-
tung geschutzt werden. Denn diese Schichtstoffober-
flachen gelten als schwer entflammbar.

Polster

Haufig wird die Norm DIN 66084 in missverstandlicher
Weise als Zertifikat ausgeschrieben, das sich auf das
gesamte Mobelstlck bezieht. Tatsachlich jedoch ist
die DIN 66084 - die in drei Prufstufen unterteilt wird -
eine reine Polsterverbundprtfung. Bei allen drei Stu-
fen wird eine Zundquelle zwischen der waagerechten
und der senkrechten Polsterflache positioniert.

— Pc leicht entflammbar - gepruft wird nach
EN 1021-1 (Zigarettentest)

— Pb normal entflammbar - geprift wird nach
EN 1021-2 (Streichholztest/kleiner Gasbrenner)

— Pa schwer entflammbar - geprift wird nach
DIN 54341 (Papierkissentest - ahnlich der
britischen Norm BS 5852 Crib 5)

Im Objektbereich reicht ein Polsterverbund, der nach
EN 1021-2 beziehungsweise DIN 66084 Pb zertifiziert
ist, im Normalfall aus, um sicher zu stellen, dass die
Flammen im Brandfall sich nicht Gber die Mdbel aus-
breiten.




BLAQ

BLAQ CHAIR.

IM FOKUS

Auch wenn es keine Prufung/Zertifizierung fur ein
gesamtes Produkt gibt, testenwir unsere Innovatiohen
bereits in der Entwicklungsphase auf die Gefahr einer
moglichen Feuerausbreitung.

Im Folgenden mochten wir Ihnen am Beispiel einer
internen Prafung unseres BLAQ chairs - eines Rei.hen—
und Stapelstuhlmodells mit Netzbespannung - zeigen,
wie ein solcher Versuchsaufbau aussieht.

Ausgehend vom extremsten Szenario stellen wir eine
Stuhlreihe mit drei bis vier Stihlen auf, um festzu-
stellen, ob Flammen Uberspringen. Der erste Stuhl
der Reihe wird dabei mit einer 50 cm langen Flamme
aus einem Gasbrenner seitlich am Gestell sowie an
der Sitzflache befeuert. Die Flamme selbst weist eine
Temperatur von ca. 1.100°C auf. Zum Vergleich: Ein
normaler Zimmerbrand entwickelt Temperaturen
zwischen 400 und 800°C.
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BLAQ

Was priifen wir im Rahmen dieses Versuchsaufbaus genau?
1. Erlischt das entziindete Material nach Wegnahme der Flamme von selbst?
2. Breitet sich das Feuer aus und Ubertragt sich auf benachbarte Produkte?

3. Tropft das entziindete Material brennend ab?

4. Brennt gegebenenfalls abtropfendes Material weiter?
5. Fallt die Struktur des Produktes durch den Brand in sich zusammen?

6. Geht der Brennvorgang mit einer starken Rauchentwicklung einher?
7. Kann wahrend des Brennvorgangs eine starke Gasentwicklung festgestellt werden?

(reine Geruchsprobe)



BLAQ

Wie verhalt sich ein BLAQ Chair
mit Standardnetz ohne besondere
Brandschutzeigenschaften
wahrend dieses Tests?

Dieser Versuch zeigt, dass guter Brandschutz nicht
zwingend Uber eine chemische Ausrustung erfol-
gen muss. Denn das in Brand gesetzte Netzge-
webe des BLAQ chair besitzt mit einem Gewicht
von nur 228 Gramm ein sehr geringes Volumen,
das brennen kann. Verglichen mit einer Vollpols-
terschale, die ca. 3.245 Gramm wiegt, ist dies
beeindruckend wenig.




BLAQ

Das Netz

1. Das Netz schmilzt beziehungsweise brennt, solange der Brenner direkt an den
Stuhl gehalten wird. AnschlieBend erlischt das Feuer.

2. Die Flammen greifen nicht auf einen der benachbarten Stthle Uber.

3./ 4. Das abtropfende Material erlischt wahrend des Abtropfvorgangs und brennt

nicht mehr, wenn es auf den Boden trifft.
5. Die Struktur des Netzgewebes bleibt teilweise bestehen.

6. Eine geringe Menge an Rauch ist sichtbar, die nach dem Erléschen nicht weiter

quillt. Schwarzer Rauch ist nicht feststellbar.

7. Wahrend des Brennvorganges werden GerUche in geringem MaRe
wahrgenommen.

Das Gestell

...verhalt sich ganzlich unproblematisch.

Die Kunststoffkomponenten

1. Die Oberflachen quillen leicht auf und die Teile verformen sich. Nach
Wegnahme der Gasbrenner-Flamme brennen die Komponenten nicht weiter.

2. Das Feuer breitet sich nicht weiter aus.
3./ 4. Esist kein sichtbares Abtropfen feststellbar.
5. Die Struktur des Stuhls bleibt bestehen.

6. Eine geringe Menge an Rauch ist sichtbar, die nach dem

Erléschen nicht weiter quillt. Schwarzer Rauch ist nicht feststellbar.

7. Wahrend des Brennvorganges werden GerUche in geringem MaRe

wahrgenommen.
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